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    尤士芬《山水人物》画芯137*43.7*4cm，纸本材质，是清代尤士芬的作品。尤士芬，字楳邻，上海奉贤齐贤镇人。年轻时拜松江王眉亭为师学画，人物山水宗陈洪绶、王石谷，花卉师承恽南田没骨法，曾与南桥庄南华、奉城廖二仙两位书家齐名。《枯木寒鸦竹石图》、《鹤与琴书共一船》等为其代表作。惜几经兵燹，作品已荡然无存。自记家谱《尤氏卷石山房画史记略》亦于解放前散佚。两子甘庭、怀庭均善画。
    直观发现画芯有大面积残缺、断裂、折痕，整幅作品都出现了明显变黄，污渍严重，画芯存在少量的霉变和褶皱变形。然而仅作直观外表观察是远远不够的，应当对需修复的书画作品进行充分的材料分析，以便确定最为科学、妥帖的修复方案。

1.现状调查与病害评估
1.1 信息采集
    文物信息采集包括基本信息、历史信息和保存环境信息，分别见表1、表2和表3。
    表1 书画文物基本信息与文物价值
	登录号
	FB000049
	名称
	尤士芬山水人物

	年代
	清代
	类别
	绘画

	等级
	三级
	质地
	纸本

	画芯尺寸（cm）
	137.0*43.7
	装裱类型
	立轴4条屏

	收藏单位
	奉贤博物馆
	入藏时间
	不详

	来源
	博物馆
	重量（g）
	

	文物价值描述
	尤士芬，字楳邻，上海奉贤齐贤镇人。年轻时拜松江王眉亭为师学画，人物山水宗陈洪绶、王石谷，花卉师承恽南田没骨法，曾与南桥庄南华、奉城廖二仙两位书家齐名。




    

    表2 书画文物保护修复历史调查表
	登录号
	FB000047
	名称
	尤士芬青绿山水

	原保护修复起止时间
	未知

	保护修复
情况概述
	技术方法
	条幅（二色装裱）

	
	主要材料
	绢、绫、纸

	
	设计人员
	不详

	
	操作人员
	不详

	保护修复效果
	修复画芯本体，延续收藏寿命。


    
    表3 保存环境信息采集
	库房
	温度（℃）
	相对湿度（%）
	光照强度（lux）
	紫外辐射强度（μW/cm2）

	柜内
	22
	64
	—
	—

	室内
	20
	70
	56.3
	2



1.2 装裱工艺调查
    表4 装裱工艺调查表
	裱件品式
	两色裱

	名称
	是否存在
	质地
	尺寸（cm)

	天地杆
	是
	木
	长49.7
地、直径5.0

	轴头
	是
	牛角
	长6.3
直径4.5

	天头、地头
	是
	绫
	天头40*49.7
地头27*49.7

	边
	是
	绫
	137*3.0

	锦眉
	否
	否
	

	包首
	是
	纸
	24.3*49.7



 1.3 材料分析
    根据画作主要病害问题，初判需要对画芯进行拼接、修补、去污、去霉、全色等，选取画作局部进行检测分析，了解画芯材料，进行详细分析，为后续制定合理修复方案提供参考。具体分析项目见表5。
    表5 材料分析项目
	分析项目
	分析内容
	分析方法

	理化性能
	PH值
	PH计

	
	色度
	色差仪

	
	
	

	
	帘纹
	直接观察

	写印材料
	溶解性
	溶解性测试


备注：所有分析检测是以画芯左下角为坐标原点进行测试。
1.3.1 pH值测试
    在画芯角落部分选择一个点，采用平头电极PH计进行无损测试，测试结果见表6。
    表6  PH值分析结果
	测试部位
	pH值

	画芯边角处
	5.23


    通过直接观察发现，本幅作品画芯为纸本材质，作为丝织物，纸本书画在经受光照、潮湿、微生物腐蚀后，对画芯会造成严重的损坏，综合性能不稳定，特别容易出现脆化、絮化和断裂等， [2]故而对其进行脱酸处理极其重要，这样能促使画芯酸度适中，增强其综合性能的稳定性，延长文物寿命。pH值分为0-14范围，一般从0-7属酸性，从7-14属碱性，7为中性。从测试数据可以看出此件画作偏酸性，需对画芯进行脱酸处理。
1.3.2 色度检测
    此件作品画芯为纸本，需要对画芯进行修复，以增强其画心韧性，色彩度的匹配，提高画作辨识度和持久性。修复前须作色度检测，以便有效对比修复前后色度变化。在此件作品上需要选取三个位点进行色度检测，采用柯尼卡美能达CR-10色差仪测试L、a、b值，待保护完成后再次测试，计算色差△E，判断文物颜色变化或受损情况，作为确定颜色修复的参数。每个测试点测量3次，取平均值，测量数据见表7。
    表7 色度分析结果
	测试部位
	检测数据

	
	L
	a
	b

	（10.7，1.5）
	67.3
	39.1
	41.1

	（22.7，70.6）
	66.8
	38.7
	40.6

	（3.2，130.5）
	67.5
	39.5
	40.7


1.3.3 画芯断裂观察
    通过肉眼观察发现画芯表面有多处裂痕和破损，为确定画芯位置内部是否存在断裂，采用拷贝板进行透光观察，明确画芯内部断裂处，标记原有修补折条。通过透光观察发现画芯内部存在明显的大面积断裂和极少数的修补裂痕。如下图：
[image: C:\Users\86997\Desktop\微信图片_20220212223440.jpg]      [image: C:\Users\86997\Desktop\微信图片_20220212223448.jpg]
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病害情况图
1.3.4 写印色料溶解性测试
    此件为绘画作品，包含书法、绘画和印章部分，所用写印材料比较简单，书法和绘画部分均为黑色，是传统墨的颜色，印章部分为红色，采用朱砂材质。用棉签蘸取蒸馏水和无水乙醇分别对这两个部位进行擦拭，发现均没有掉色的现象，因此，该文物在保护修复过程中无需进行固色处理。
1.4 病害分析评估
1.4.1 病害分析
    采用直接观察法并结合显微镜等其他方法判定文物的病害，在对书画各种病害进行识别后，可进一步获取各种病害的面积或长度等信息，并详细记录病害所分布的部位，作为修复时参考数据。此件作品病害状况见表8。
    表8 书画文物病害状况调查表
	病害类型
	污渍
	无  少量  大量

	
	水渍
	无  少量   大量

	
	皱褶
	无  少量  大量

	
	折痕
	无  少量   大量

	
	变形
	无  少量  大量

	
	错位
	无 少量   大量

	
	断裂
	无  少量   大量

	
	残缺
	无  少量  大量

	
	脆化
	无  少量   大量

	
	糟朽
	无 少量   大量

	
	炭化
	无 少量   大量

	
	粘连
	无 少量   大量

	
	变色
	无  少量   大量

	
	微生物损害
	无  少量  大量

	
	动物损害
	无 少量   大量

	
	脱落
	无  少量   大量

	
	晕色
	无 少量   大量

	
	反铅
	无 少量   大量

	
	空壳
	无 少量   大量

	病害的综合评价
	基本完好 微损 中度 重度 濒危


    此件作品病害程度为重度，有大量水渍，折痕明显，大面积断裂，多处残缺、脱落，严重脆化、变色，画芯存在少量的霉变和褶皱变形。通过超景深显微镜，掌握了纸本丝缕的交织、画面病害的基本情况，再利用色度仪分析，确认纸质本身颜色，为了更好地保存作品进行PH值测试。根据检测结果分析，确认修补用料。
    经过上述诸种检测，为该件作品修复提供了大量可靠数据。现大致可以确定可以利用传统修复的方法进行补纸染色、缺损刮磨、丝缕拼接、接笔全色、书画装裱等工序，该件作品的修复问题可以得到有效解决。
2.保护修复方案
2.1 保护修复技术路线
    保护修复具体技术路线如下图：
[image: C:\Users\86997\AppData\Local\Temp\WeChat Files\617bcab420fa46561ced5b2ee496622.png]

2.2 去除污渍方案
    通过显微镜观察发现本幅作品有大量水渍、霉渍、虫蛀微生物腐蚀等，画面存在不同种类、不等程度的污染物。书画去污常用方法主要有干洗和湿洗。应根据污迹的性质和书画受损具体情况来决定采用哪种清洗方法和使用什么清洗剂。本幅作品画芯受污染面积较大，且水渍居多，画芯纸质较薄，因此应当选择湿洗去污法，画芯清洗选择温水（约45℃）反复淋洗去除大部分水渍和蝇屎，较少的霉变，为了最小的干预，通过多次实验最终选取浓度较低的次氯酸钠进行局部处理。污渍去除后再用清水清洗。
2.3 消除折痕方案
    本幅作品画芯折痕明显，且有大量前期修复折条，已有明显脆化和部分脱落，严重影响作品的完整性和观赏性。根据这一具体情况，可通过拷贝台查看并标记折痕位置，采取通过开水热烫，浸透画芯，用镊子去除前期修复的折条和其他修补粘贴的痕迹，重新使用折条修复。折条选择韧性好并且较薄的皮纸。折痕处纸丝异位影响了画作整体效果，用毛笔蘸水局部着重浸湿，舒展纸丝，毛巾吸水，将分离的纸丝重新归位，最后在桌面绷板晾干。
2.4 修补残缺方案
    此件作品画芯有大量残缺，折痕处残缺最为严重，因此既要解决折痕问题又要对相应位置残缺处进行修补。另外还有多处分布不均匀的大残缺，根据科学检测分析和对画作作者资料检索，笔者判断此件作品画芯材质为清代宣纸，宣纸连纹较为清晰，并通过超景深对库房的宣纸材料检测对比分析，最终选定与该画作纸本相近的清代宣纸。再利用色度仪对画芯颜色进行测试，然后对宣纸进行染色，染料选择思序堂传统国画颜料，所使用的颜色及用量为赭石（20克）、藤黄（7克）、花青（4克）、骨胶（20克）、水（200ml），按此配比进行染色。在破损残缺处涂稀浆（7：10），将补纸附在画芯残缺处，采用刮、补、磨的手法进行修补。
2.5 去黄处理方案
    画芯发黄严重，影响整体画作观赏性和画面显现辨识持久性，加上画芯酸度略高，因此需对画芯进行脱酸和去黄处理。经多次实验后选取蒸馏水和11%浓度的氨水在真空干燥箱雾润循环，多次反复后酸性降低。
2.6 修复断裂方案
    此件作品画芯多处断裂，断裂密度较大，其中大部分位于折痕处。选用皮纸作为修复断裂材料，将皮纸裁成宽度2-2.5mm、长度不等的折条。将画芯背朝上放于拷贝台上，借助镊子将涂上浆水的折条粘贴修复断裂处。
2.7 保护修复技术路线
[image: C:\Users\86997\AppData\Local\Temp\WeChat Files\617bcab420fa46561ced5b2ee496622.png]
2.8 保护修复主要材料
    如上撰述，尤士芬《山水人物》受损严重，修复难度较大。从修旧如旧、尽可能接近原作出发，笔者修复采用以下主要材料：
    表9 保护修复材料
	保护修复材料
	选择

	修复用纸
	补纸
	清代纸

	
	折条用纸
	皮纸

	
	拖纸
	红星宣纸

	
	助条
	四尺棉料

	糨糊
	面粉浆糊

	水
	制糊
	100℃沸水

	清洗剂
	蒸馏水、次氯酸钠

	颜料
	思序堂传统国画颜料

	挖镶
	耿纸、花绫

	天低头
	花绫

	惊燕
	花绫


3.检测评估
3.1 pH值测试
    修复完成后，在画芯同一位置上分别选择一个点进行测试，测试结果见表10。
    表10  PH值分析结果
	测试部位
	PH值

	画芯边角处
	7.3


    通过修复前后数据对比，ph值变化有轻微提升，酸度得到轻微改善。
3.2 前后修复对比
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3.3 修复后补缺位置与原画位置
在此件作品画芯上选取补缺位置与原画位置进行色度检测，采用柯尼卡美能达CR-10色差仪测试L、a、b值，计算色差△E，通过数值判断可知补缺位置与原画位置颜色基本一致，见表11，符合修复要求。
    表11 修复后补缺位置与原画对比
	测试部位
	检测数据

	
	修复原画位置
	修复后补缺位置
	

	画芯中
	L
	a
	b
	L
	a
	b
	△E

	
	65.5
	37.4
	40.3
	64.1
	36.7
	38.9
	1.3



4.总结
    通过修复，此件作品的主要病害问题得以解决，修复过程中所使用的材料均具有可逆性，遵循“修旧如旧”最小干预的原则，最大程度保持了文物原貌，最大限度地保存了历史信息。经保护修复后，基本消除了现有病害，文物本体稳定性和物理强度得到提高，其平整度和光泽度未受到影响，修复前后的色差在可接受范围内，有利于该件作品更安全、更长久地保存。
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